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ANEXO D 

ENSAIO GRANULOMÉTRICO 

MASSA VOLÚMICA DOS AGREGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



nº amostra 3

data de colheita 2011-08-16
data de ensaio 2011-08-17

máx. dim ACI (mm) 1,18

m. vol. (kg/m3) 2620

massa total (kg) 1,000

máx. dim Faury (mm) 0,68
mín. dimensão (mm) 0,15

central

cliente
obradesignação

fornecedor
origem

tipo rolado

A. Fina

cast. Ventoso
Sifucel

Évora

NP 1379 - Granulometria e massa volúmica de agregados
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totais

módulo de finura

PENEIRO    MALHA
mm

RESÍDUO

g %

RESÍDUOS ACUMULADOS
%

passado retido

ÁGUA DE MOLHAGEM %
COEFICIENTES

rolado britado
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segunda-feira, 11 de Março de 2013 pág. 1 de 1

versão: 1.26 de 2005-07-21 destinada a: UNIBETÃO, Indústrias de Betão Preparado S.A.LNEC - programa MatWin -
aplicação: LC Évora 2012 utilizador: PV Viana



nº amostra 2

data de colheita 2012-06-06
data de ensaio 2012-06-06

máx. dim ACI (mm) 2,36

m. vol. (kg/m3) 2620

massa total (kg) 0,100

máx. dim Faury (mm) 2,44
mín. dimensão (mm) 0,15

central

cliente
obradesignação

fornecedor
origem

tipo rolado

A. Grossa

C.Ventoso
Sifucel

Évora

NP 1379 - Granulometria e massa volúmica de agregados
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Amostra: Argex 2-8

Máxima dimensão do Agregado: 4mm

NP EN  933-1  Método da peneiração mt(g) 883,22

Argex® 2-4
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Curva Granulométrica

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAÇÃO A SECO

Peneiros Massa retida % massa retida Σ%massa retida Σ%massa que passa
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