Uso de bactérias na repara¢ao de fissuras no betio

ANEXO E
COMPOSICAO DO BETAO




Cimento
Cinzas

Outra Ad.
Adjuv.1
Adjuv.2
Adjuv.3
Agua
ARGEX
Areia Grossa
Areia fina

Erro médio:

PROGRAMA DE CALCULO DE COMPOSICOES DE BETAO

Centro de Producéo:

Cliente/Obra:

Betao:

DOSAGENS

258

0,00
0,00
0,00
226
198
101
523

7,8%
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Dissertacéo: Uso de bactérias na reparacéo de fissuras no betéo
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Parametros curva de Faury: A=24;B=15R/ID=1



