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A escassez de dgua potavel € um dos maiores problemas que a Humanidade ira enfrentar num futuro
proximo, sendo j4 uma realidade em alguns paises. Os metais pesados, entre os quais o mercurio, sdo
alguns dos principais poluentes. O merctirio é um elemento extremamerite t6xico no meio aquatico,
assim a descarga de efluentes contendo mercirio, no meio ambiente pode constituir uma ameaga
para a vida aquatica e ter consequéncias na cadeia alimentar, visto que este € bioacumulével e pela
cadeia alimentar alcanca 0 Homem, acumulando-se nos rins e cérebro. O efeito final mais importante
¢ a disfungdo do sistema nervoso. As fibras de carbono activadas (FCA) apresentam elevados
volumes porosos e drea superficial especifica aparente, caracteristicas que lhes conferem
extraordinarias propriedades adsorventes. Neste trabalho utilizaram-se trés FCA, uma cedida por
Kynol (KACF,) e as outras duas resultantes da modificagio da (KACF,) introduzindo grupos
funcionais de modo a que esta ficasse com propriedades 4cidas (Kyciga) € basicas (Kpasica). Foram
efectuados estudos de adsor¢do de merctrio em fase aquosa das espécies HgCly, HgCL” e Hg”,
variando a concentragdo entre 10 e 1500 ppm, apresentando-se na Tabela 1 alguns resultados
g obtidos. As suspensoes de KACF,, Kiciga € Kpisica foram colocadas em agitagdo durante 24h a 25°C.
: O doseamento do merctirio foi feito a 230 nm por espectrofometria Uv-Vis. Estudou-se o efeito na
; adsorgdo das espécies de mercirio da variagio do pH entre 1 ¢ 12 (para Hg** o pH méximo estudado
foi 6.5 pois para valores superiores tem inicio a precipitagdo de hidréxidos) e da variagdo da
temperatura (25, 35 e 45°C). Através deste estudo verificou-se que das espécies de merciirio
estudadas a que apresenta maior percentagem de remogdo nas FCA estudadas ¢ o HgCl,, sendo que
na Kyisica a adsor¢@o de merciirio era sempre menor. Nos estudos da variacdo do pH verificou-se que
a remogdo era quase nula a pH muito baixos (pH =1). Através dos estudos de variagdo da
temperatura verificou-se que a remogdo de merclrio ndo variava significativamente com a
temperatura.

Tabela 1 — Remogdo de merciirio pelas FCA nas solugdes de HgCl,, HgCl42' e Hg™* para a solugdo de
concentrac@o 1500 ppm.

Quantidade adsorvida

; Solucio FCA (ing /g FCA)
‘ KACF, 418,6
HgCl, Kicida ; 382,4
Kbisica 2948
,. KACF, . 108,8
HeCls Kacida 118,9
i Kbssica 43,5
KACF, 1949
Hg® 3
g Kamda 275,8
Koasica 151,4
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